SeaBoost

COATINGS

SEABOOST ANTIFOULING STRIPPER

Stripper pehmentaa vanhat myrkkyvari kerrostumat tekniikalla, joka saastaa alla olevat gelcoat pinnat ja ehjat 2K epoksi kerrokset. N&in
saastyt turhalta tyolta, kun jatkossa voit hyodyntaa ehjan pohjan, eika sinun tarvitse kaapia pois hyvakuntoista pohjaa.

HUOMIO: Antifouling Stripper ei meidan testeissamme ole vaikuttanut polyester -gelcoat, epoksii -gelcoat, ja 2K epoksi -primeri pintoihin
tai vahingoittanut alumiini pintoja. Koska markkinoilla on lukematon maara erilaisia ainesosia ja naiden yhdistelmia on erittdin tarkeaa, etta
ensin kokeilet Stripperin vaikutusta pienelle alueelle ja varmistat ettei alla olevat pinnat vaurioidu.

KAYTTOOHIJE

Pese pois lika ja irrallinen myrkkyvari makealla vedella. Kayta pesussa karkeaa harjaa ja/tai painepesuria. Suorita pesu alustalla, joka keraa
ja suodattaa irtoavan myrkkyvarin pesuvedesta. Vaihtoehtoisesti suojaa alusta pressulla ja kdyta pientd vesimaara seka karkeaa harjaa ja
pyyhi lopuksi marka jate pois ratilla. Nain ymparistoon ei pddse myrkkymaalin jadmia. Rajaa taman jalkeen kasiteltdva veneen pohja
maalariteipilla.

Huolehdi etta tilassa, joissa tyoskentelet, on hyva ilmanvaihto ja suojaa alusta pressulla. Ndin voit myohemmin keratéa varallisen jatteen
talteen. Levita runsas kerros Stripperia pensselilld pienelle alueelle ja anna vaikuttaa vahintdadn 10 minuuttia ja enintdan kaksi tuntia
pehmentaaksesi myrkkyvarikerrostuman. Kayta puu- tai muoviraappaa kaapiaksesi pois pehmenneet maalikerrostumat. Ennen tyon
aloittamista kannattaa kokeilla pienella alueella erityyppisia raappoja. Jos esimerkiksi poistettava maalikerros on paksu ja sitked kannattaa
pintakerrokset kaapia kunnollisella metallisella maaliraapalla, ennen kun siirtyy muovi/puu -raappaan, joka ei vaurioita alla-olevaa pintaa.
Etene tyGssa systemaattisesti ja toista kasittely tarvittaessa, mikali paksut myrkkyvarikerrostumat taman vaatii. Huolehdi ettei Stripper
padse vaikuttamaan yli kaksi tuntia mahdollisten vahinkojen ehkaisemiseksi.

Riittoisuus keskimaarin 200-600 ml/m2

Puhdista pinnat kasittelyn jalkeen ratilla ja pese taman jalkeen makealla vedelld ja anna kuivua. Hio pinta (kdyta hengitys suojainta) paalle
maalattavan maalin hiontaohjeita noudattaen. Puhdista lopuksi pinta Seaboost 10037 Thinnerilla.

JATTEEN KASITTELY

Myrkkymaali ja Stripper jatteet ovat ongelmajatetta, joka tulee toimittaa ongelmajatekeraykseen. Anna jatteen kuivua kiintedksi ennen
toimitusta ongelmajaateen kerdyspisteeseen.

TYOSKENTELYOLOSUHTEET
Lampotila +5 C° ja +30 C° valilla. Valta tyoskentelya suorassa auringonpaisteessa.

Varastoidaan kuivassa paikassa, jossa lampatila +3 C° ja +30 C° valilla. Avaamaton pakkaus sailyy kayttokelpoisena kolme vuotta
tuotantoajankohdasta, jonka Ioydat pakkauksesta.

TARKEAA: Noudata pakkauksessa olevia turvaohjeita.



